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   	[image: ]HF混凝土及HF外加剂的定义和基本情况
	HF混凝土是支拴喜博士经过近二十年的长期试验研究、并在工程应用中逐渐改进、优化、完善而成的新型水工抗冲耐磨混凝土。由HF外加剂、优质粉煤灰（或其它符合要求的掺合料如硅粉、磨细矿渣等）、符合要求的砂石骨料和水泥等组成，并按规定的要求进行配合比设计和结构设计、抗裂设计，按规定的工艺和质量控制体系组织施工浇筑的混凝土。HF混凝土是水利水电工程中被广泛应用的抵抗水流冲刷、泥沙磨损、高速水流空蚀破坏的水工抗冲耐磨护面材料，是水利水电工程泥沙磨损破坏和高速水流空蚀破坏的集成解决方案。该技术已在刘家峡、大峡、洪家渡、光照、深溪沟、瀑布沟、董箐、下板地等200多个工程应用，经多年的运行考验，效果良好。HF外加剂是HF混凝土专用的外加剂，该剂除具有优异的减水、改善混凝土和易性、提高抗裂性以及改善胶材与骨料间的界面性能的作用之外，还具有激发粉煤灰的活性，使粉煤灰可以起到与硅粉同样的作用，显著提高混凝土的整体强度并使混凝土的胶凝产物致密、坚硬、耐磨。HF外加剂掺量一般为胶材用量的2～3%。与优质粉煤灰共掺，可减少水泥用量约20～30%。根据碱含量的不同，HF外加剂分为普通型和低碱型两种，根据工程对缓凝时间的不同要求，可提供缓凝时间不同的品种。在HF混凝土的应用案例中，HF混凝土可单独使用，也可在HF混凝土中掺入化学纤维或钢纤维、铁钢砂或耐磨骨料等配制成复合耐磨混凝土。HF混凝土技术及其专用的HF外加剂是支拴喜博士悉心研究的专有技术，该项技术目前仅由甘肃巨才电力技术有限公司持有相关技术和资质文件，唯一授权许可甘肃巨力电力技术有限公司生产和销售HF外加剂。除此之外未向任何单位和个人转让HF混凝土和HF外加剂技术，也未有委托其他任何单位和个人生产、经销【点击查看更多信息】
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        	·我司已经取得HF混凝土的商标注册权和HF抗冲耐磨外加剂的商标注册权，提醒用户注意选择正牌技术产品，防止上当受骗。2023-03-21
	·欢迎提供有关HF混凝土应用资料和其它抗冲磨混凝土的使用案例和破坏案例2023-03-21
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